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Wkrêty do metalu z ³bem wypuk³ym z ko³nierzem /  Cross recessed pan head screws with collar

DIN 967
Norma 
Standard 

Materia³
Material

Wymagania
 ogólne
General

 requirements
 

     

 

ISO 8992 

 
 

6 g 

  

ISO 262, ISO 965-1 

 

4.8 A2-70

 

A  

DIN ISO 4759-1 

Wymagania i powo³ane normy miêdzynarodowe / Specifications and reference standards               

Stal
Steel

Stal nierdzewna
Stainless steel

Metale nie¿elazne
Non-ferrous metals

Gwint
Thread

Norma
Standard

Tolerancja
Tolerance

Norma
Standard

Klasa w³asnoœci 
mechanicznych 

Property class

Norma
Standard

Klasa 
dok³adnoœci 
Property grade

Odbiór
Acceptance

W³asnoœci 
mechaniczne

Mechanical 
properties

Tolerancje
Tolerances

ISO 898 -1 ISO 3506-1

Wykoñczenie
Finish

Procedura odbioru ISO 3269
Acceptance procedure is covered in ISO 3269

Norma
Standard

Wed³ug procesu / As processed

Wymagania dotycz¹ce pow³ok 
galwanicznych okreœlono w DIN ISO 4042

Requirements for electroplating are covered in ISO 4042

Wymagania dotycz¹ce nieelektrolitycznych 
p³atkowych pow³ok cynkowych okreœlono 

w ISO 10683
Requirements for non-electrolytically applied zinc flake 

coating are covered in ISO 10683
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