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Material
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General
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Warunki techniczne / Technical specifications               

Stal
Steel

Stal nierdzewna
Stainless steel

Metale nie¿elazne
Non-ferrous metals

Gwint
Thread

Norma
Standard

Tolerancja
Tolerance

Norma
Standard

Norma
Standard

Odbiór
Acceptance

Materia³y
Materials 

ISO 898-2

Powierzchnia
Surface treatment

Jak wykonano 
As processed

Dla pow³ok galwanicznych ISO 4042
Requirements for electroplatingare covered in ISO 4042

Dla pow³ok ogniowych ISO 10684
Requirements for hot dip galvanizing are covered in ISO 10684

Procedura odbioru ISO 3269
Acceptance procedure is covered in ISO 3269
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Nakrêtka kwadratowa / Square nuts

PN 82151

Klasa w³asnoœci 
mechanicznych 

Property class

Tolerancje
Tolerances

Klasa 
dok³adnoœci 
Property grade

Norma
Standard

C 

ISO 4759-1
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